








Wichtigste Grunde flr die
Neubearbeitung der DIN 68800

*Abstimmung zwischen den einzelnen Normteilen

*Berucksichtigung der EU-Normen im Bereich
des chemischen Holzschutzes

Klare Darstellung des auf der europaischen
Ebene nicht geregelten baulichen Holzschutzes

*Berucksichtigung neuester Forschungsergeb-
nisse und Praxiserfahrungen



Neue DIN 68800
Steuerungsnorm DIN 68800-1, Grundlagen

AusthrungsbeLtimmungen

DIN 68800-2 DIN 68800-3 DIN 68800-4
Vorbeugende Vorbeugender Bekampfungs-
bauliche chemischer malRnahmen
Malhahmen Holzschutz

Alle Normteile bertcksichtigen sowohl Schutz von
tragenden als auch Schutz von nicht tragenden Hdolzern







































Mal3nahmen zur Vermeidung von Schaden
durch Holz zerstorende Pilze sind

FeuchteschutzmalRhahmen
Ziel: Holzfeuchte soll unterhalb des

Fasersattigungsbereiches liegen
(Fur die Praxis unterhalb von 30%)









Regenschutz mit PE-Folien einer Dachkonstruktion aus

Furnierschichtholz wahrend des Bauzustandes
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Beim Tauwasserschutz wird unterschieden
Zwischen:

- Tauwasserschutz fur die raumseitige Oberflache

- Tauwasserschutz fur den Querschnitt von
AulRenbauteilen infolge Wasserdampfdiffusion

- Tauwasserschutz fur den Querschnitt von
Aul3enbauteilen infolge Wasserdampfkonvektion





















Mal3nahme zur Vermeidung von
Schaden durch Ubermaliiges Quellen
und Schwinden des Holzes:

Einbaufeuchte soll der zu erwartenden
mittleren Holzfeuchte im eingebauten
Zustand entsprechen















Konstruktionsvollholz































Holzschutzmittel

Fur tragende und/oder aussteifende Bauteile dirfen nur Holz-
schutzmittel verwendet werden, die eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung des Deutschen Institutes fur Bautec hnik besitzen.

Fur alles Ubrige Holz sollen nur Holzschutzmittel v~ erwendet
werden, deren Wirksamkeit durch eine akkreditierte Stelle nach-
gewiesen wurde und die den Kriterien des Bundesinst itutes flr
Risikobewertung (BfR) und des Umweltbundesamtes (UB  A) ent-
sprechen, z.B. Schutzmittel mit RAL-Gultezeichen.



Prufpradikate bel Holzschutzmitteln mit bauauf-
sichtlicher Zulassung:
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gegen Insektenvorbeugend wirksam
gegen Pilze vorbeugend wirksam

auch fur Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, jedoch nicht
Im standigen Erdkontakt und nicht im standigen Kont akt mit
Wasser

wie W, aber nur flr im Kesseldruckverfahren impr ~ agniertes
Holz

auch fur Holz im standigen Erdkontakt und im stand igen
Kontakt mit Wasser

gegen Pilze vorbeugend wirksam (Holzwerkstoffe)

gegen Verblauung an verarbeitetem Holz









Eindringtiefe

Entsprechend prEN 351 werden die Anforderungenand ie
Eindringtiefe in 6 Klassen festgelegt:

Eindringtiefeklasse Eindringtiefeanforderungen
NP1 Keine
NP2 Mindestens 3mm an den Seitenflachen
NP3 Mindestens 6mm an den Seitenflachen
NP4* Mindestens 25mm an den Seitenflachen
NP5 Gesamtes Splintholz
NP6 Gesamtes Splintholz und mindestens

6mm im freiliegenden Kernholz
*Gilt nur fir Rundholz

NP = Neue Penetrationsklasse















Bescheinigung und Kennzeichnung

Der Impragnierer muss in zugehdorigen Begleitpapieren mit folgenden
Angaben bescheinigen, dass eine ordnungsgemafe Beha  ndlung des Holzes
vorgenommen wurde:

a) DIN 68800-3

b) Angewandte Holzschutzmittel mit Nummer der allgemei nen bauaufsicht-
lichen Zulassung

c) Berlcksichtigte Gebrauchsklasse

d) Eindringtiefeklasse

e) Erzielte Einbringmenge

f)  Name und Anschrift des Impréagnierers

g) Chargen Nummer, Jahr und Monat der Behandlung

Zusatzlich sind auf jedem Holz die Angaben nach b), ¢ ), f) und g) anzugeben.

Ausgenommen hiervon sind das objektbezogene Holz nach einer Bauliste
und geblndelte Latten. Hier gentigt die Angabe auf einem Holz je Bauliste
bzw. je Lattenbindel.






